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Unsar Zeichen:

Priifbericht

Auftraggeber:

Auftragsdatum:

Priifziel:

Probenbeschreibung:

Probenahme /
Probenlagerung:

Probeneingangsdatum:

Leistungszeitraum:

Priifort:

10-49401-674

Baugeschéft Jost Bossan
14776 Brandenburg, Gidenstrafie 12

20008.2010
Auftrags-Nr. Kiwa Control GmbH 08-00721-1030

Untersuchung von Sand

gemdl TR LAGA 2004, Tab. 11.1.2-1

unter Beriicksichtigung des Erlasses des Ministers fiir Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes NRW VB 4-0292.5.3 (10.08.1990)

«Metalle auf Kinderspielplitzen”

Spielsand
Entmahmeort: Grube Fohrde, Haufwerk

Die Probenahme erfolgte am 20.08.2010 durch den Auftragnehmer.
Die Probe wurde bis zur Untersuchung im Labor bei 4°C gelagert.

20.08.2010
20.08.2010 - 01.09.2010

Kiwa Control GmbH, FB Umweltanalytik
14770 Brandenburg, Ernst-Paul-Lehmann-Stralie 3

Handzizszgetar Mro 20862 2




Partner for progress

Methoden:

Feststoff

Aussehen sensorisch

Geruch sensorisch R
Korngrofienverteilung Fingerprobe nach Bodenkundlicher Kartieranleitung
Trockensubstanz DDIN IS0 11465

TOC DIN SO 10694

Kw DIN IS0 14039 2

EOX DIN 38141 - S17

PAK (EPA) E DIN 150 13877/ LUA NRW Nr. 1

Konigswasseraufschluf

DIN ISO 11466

Arsen

DIN EN IS0 11885

Blei DIN EN IS0 11885
Cadmium DIN EN 150 5961 ~
Chrom, ges. DIN EN ISO 11885

Kupfer DIN EN ISO 11885

Nickel DIN EN IS0 11885
Quecksilber . DIN EN 1483

Zink DIN EN SO 11885

| Eluat
pH-Wert DIN 38405 - C5

el, Leitfahigkeit

DIN EN 27888




Priifergebnisse:

[ Parameter Priifergebnis BG Dim. Zuordnung
10-49401-674 It. TR LAGA 2004
Tab. 11,1.2-2,-3,-4,-5

im Feststoff:
| Aussehen gelbbraun - | |
| Geruch ohine e - =

Korngréfienverteilung Ss -

Trockensubstanz 95,42 - % -

TOC < 0,1 01 kY Z0

KW < 100 100 mg/kg TS 20

EOX {65 0.2 mg/ kg TS 210

I PAK (EPA) - me kg TS | Z0

-Naphthalin = 0,04 0,04 :

=Acenaphthylen - 1,06 1,06

-Acenaphthen < 0,04 0,04

-Fluoren = 00 04 |

~Phenanthren < 0,04 0,04

-Anthracen = [0 004 | o

-Fluoranthen < 1.0H 104 Toks

-Prren < 0,07 ooy | s
| -Beneofapanthracen - 1,06 1,0k 4 |
| -Chrvsen < 0,04 0,014 ; |
; -Benzoibiflucranthen = 0,04 0,0 fLBe
| -Benzafk)luoranthen < 1,03 pos | 5 ‘-‘)ﬁﬂ A
| -Benzofa)pyren < 04 0 = /L”)
| -Dibenaiahanthracen < .03 03 i
-Benofp i) pervlen < 14 (L]

slndenofl,2,3-c,djpyren < 11,008 0,013

oy Kdnigswoassermifschingi:

Arsen < a [} mg,/ kg TS Z0

Blei < 5 5 mg/kg TS Z0

Cadmium 0,011 01 | mg/kgTS | Z0

Chrom, ges. < 33 33 me/ kg TS Z0

Kupfer < 33 3.3 mg/kg TS | Z0

Nickel 4,4 4.4 mg/ kg TS Z0

Quecksilber < 0,06 0,06 myg/ kg TS Z0

Zink 3,63 1.5 mg/ kg TS 20

it wdsseigen Eluat gemdff EW 985 -

| pH-Wert 8,24 . e Bl

el. Leitfahigkeit 118 10 us/cm Z0

HE Brstimmunpprenee

b [ row ks bstans



Fremdanalytik:

Hinweise und
Bemerkungen:

Anlagen:

Archivierung:

Fartner for Fr'f\g ress

Die Bestimmung von FOX erfolgte als Fremdanalytik.

Die Probe 10-49401-674 (Spielsand) zeigt keine Uberschreitungen der
Zuordnungswerte Z 0 der TR LAGA 2004,
Wir empfehlen eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z 0.

Die ermittelten Schwermetall-Gehalte liegen samtlich unterhalb bzw. im
Bereich der Bestimmungsgrenzen und sind somit als duflerst gering
einzuschitzen. Eine Verwendung des Materials fir den Einsatz auf
Kinderspielplitzen ist hinsichtlich der untersuchten Parameter aus
chemisch-umweltanalytischer Sicht zu empfehlen.

Probenahmeprotokoll

Archivierung des Priifzeugnisses.
Riickstellung der Probe: 12 Monate,

Div Pritfergebnisse bezichen sich our auf die Priifgegenstinde. Ohne Genehmigung der Kiwa Control GmbH darf der
Pritfbericht nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. -

i A Dr..-_i’_eh'_a Volkmer
stellv. Laborleiter

L




Entnehmende Stelle: Priifberichisnummer: 10-49401-674-FN Selte 1 won 2

Referenz / Oojekt ! Ot Grube Fohrde
Kiwa Control GmbH Auftraggebes: Baugeschaf Jost Bossan
Prifautrag: Enminahme von _ 1
Ernsl-Paul-Lehmann-Strake 3 - =
d = Prufveriahren ** Probenahme: LAGHA PN 98

D- 14770 Brandenburg

Prifverfahren U7 Probenansprache:  DIM 22475-1/DIN 14686-1/ehem DIN 4022 Tail 1

Priifbericht / Probenahmeprotokoll

A, Allgemeine Angaben

1. Veranlasser / Auftraggeber:  Baugeschaft Jost Bassan

Landkreis / Ort f Strafle: 14776 Brandenburg, Gadenstrale 12
2. Batriob ! Betraiber: 5. 0.
Objekt | Laga: Gruba Fohrde
3. Grund der Probanahme: [ Joekiaraiion [CKontrolluntersuchung [[]Beweissicharung
[[Jsonstiges:
4, Probenahmetag / Uhrzeit L= ’:F'-\_ ;
Catum; 20.08.2010 Zeitpurnkt: 09 ;30 Une ; Daust’ A500  min

5. Probenehmer

Hemr { Frau Dr. Valkmer
Kiwa Control GmbH
Ernst-Faul-Lehmann-Strafle 3, 14470 Brandenburg

6, Herkunft der Probe(n)
Grube Fohrde, Spielsand

7. Wermuteta Schadstoffe

Keine [(JeTxE [Crax CHew [CJschwermetalis [Coiexine ! Furane

[Jmew [Jrca []Phenate []sonstiges:

8. Untersuchungsstelle; Kiwa Control GmbH, 14770 Brandenburg, E.-P.-Lahmann-Str. 3

B. Vor-Ort-Gegebenhaiten

9. Art der Probe{n)}
[]Boden [ JBauschutt/Recycing [ Jabfal [ JHolz  []Sonstiges:

10. Beschreibung der Probe(n):

Probanahme-Nr. HS-Nr. Probenbazaichnung Haupt-/Nebenbastandteile

Farbe [ Geruch

F20D21006 ! Spielsand Sand

gelbbraun/ohne

11. Gesamtvoluman { Art der Lagerung ! Lagerungsdauar
Haufwerk

12. Einflisse auf das Probenmaterial {z.B. Witterung, Niederschlige):

maoglich

13. Probenahmeverfahren

[« JHautwerksbeprabung [ ]Sohl- ! Oberbodenbeprabung [[Jonerfiachenbeprabung von Bauteilen [ Jkernbohrung

[ ]schuribeprabung [ ]contairer-Fassbapmobung [ ]sonstige:



Entnehmande Stalle:

Kiwa Control GmbH

Aufiraggeber: Baugeschafi Josl Bossan
Emel-Paul-Lenmann-Sirafie 3 Prufauitrag Entnahme von 5 Probein)
D- 14770 Brandenburg Prifverfahren ™F Probenahme LAGA PN 85
Prutverfahren " Probenansorache:  DIN 22475-1/0IN 14686-1/shem. DIN 4022 Teil 1

Priifberichts nummer:
Reteranz /| Obgekl £ On

10-49401-674-PN

Grube Fahrde

Priifbericht / Probenahmeprotokoll

14. Art der Probenahme

Sammelprobe(n) aus je 1

15. Probenahmegerat [ Probenbehélter

Probenahmegerst Probenbehalier

% |Handschaulel Hammer Spaten Glas aus mil
Edelman-Handbohrer Mailiel Spitzhacke x |Eimer aus PE 101
Edelstahlschissel Hobel Einstechzylinder PE-Beutel
Probenteiler Sage Kiinzelsiab Headspace-Gliser Fiillung mi
Kernbohrgerat @ mm [ |Sonstiges:

16.

Probenvorbereitung undioder Konservierung:

Mischprobein) ausje 36 Einzelprobein}

Parameter

Konservierungsstoffa Mange

Kennzeichnung der Probe

keina

. Var-Grt-Untersuchungen:

keing

. Probenlagerung / -kithlung:

tracken / ahne Kuhlung

20, Topografischa Karte als Anhang:

ja D nein

THK Blatt-Mr.:

. Bapbachtungen bai der Probenahme !/ Bemerkungen:

Hochwert:

21. Lageskizze (Lage der Haufwerke, Probenahmepunkte, Strafen, Gebdude ete.)

22, Ortf Datum;  Premnitz ¢ 20.08.2010

Anwesende | Zeugen:

Rechiswen

Transporl: Walkener
Ubergabe am: 20.08.2010 um 10 . Q0 Uhr
an:  Labor

o.g Prulgeqgensiand

SIS YR
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